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Kennziffer: 3313
DIN V 18026

Suitable oss
Materials AE

Sika AG Sikafloor-264
Report No. SI 0904-480 Particle (vs. PA6): ISO 4

TVOC (23°C/90°0): IS0 -6.5 / tested e e rer

Sikafloor®-264

Wirtschaftliche Epoxidharz — Verlaufsbeschichtung
und hochpigmentierte Versiegelung

Produkt: Sikafloor-264 ist ein niedrigviskoses 2-komponentiges Epoxidharz-Bindemittel fir
beschreibung Beschichtungen und Versiegelungen.

Total solid nach Prifverfahnren DEUTSCHE BAUCHEMIE &

Anwendungsgebiete: Geeignet fir Beschichtungen und Beldge auf Beton- und Zementestrichen, wie
z. B. in Prodktionsrdumen, Lagerhallen, Werkstatten, Parkhdusern, Garagen und
auf Verladerampen. Anwendung auch als robuster Einstreubelag flir Nassbetriebe,
wie z. B. in der Getrankeindustrie, nahrungsmittelverarbeitenden Betrieben,
Wasch- und Wartungshallen. Mit Farbchips und Colorquarzsanden kénnen in-
dividuelle, optisch anspruchsvolle Oberflachen hergestellt werden.

Produkitmerkmale/ B Gute chemische und mechanische Bestandigkeit
Vorteile: H Leicht zu reinigen

H Glanzende Oberfliache

B Wirtschaftlich, da universell einsetzbar

B Fliissigkeitsdicht

H Rutschhemmende Ausfiihrung moglich

H enorme Farbtonvielfalt

Priifungen B Klassifizierung und Priifung des Brandverhaltens
Zulassungen: B Grundprufung nach Richtlinie des DAfStb 10/2001
B Prifzeugnis fur OS-Systeme nach DIN EN 1504-2 und DIN V 18206 fir den
Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken als befahrbare und
mechanisch stark belastbare Beschichtung im: Sika CarDeck Static / E (OS 8)
B Rutschhemmung und Verdrédngungsraum
B Physiologische Unbedenklichkeit
B IPA-Zertifikat Partikel-Emission Sikafloor-264 : CSM-Qualifizierungsbescheinigung:
- 1ISO 14644-1 Klasse 4 - Report-Nr. 0904-480.
- GMP-Klasse A - Report-Nr. 0904-480.
B |IPA-Zertifikat TVOC-Ausgasung Sikafloor-264: CSM-Quialifizierungsbescheinigung:
ISO 14644-8 Klasse -6,5 - Report No. 0904-480.

Produktdaten

Farbton: Fast alle Farbténe mdglich.
Geringe Farbtonabweichungen sind aus rohstoffbedingten Grinden unvermeidbar.
Es kdnnen bei hellen Bunttdnen, wie z. B. im Gelb- oder Orangebereich, Farbton-
abweichungen durch die Verflllung mit Quarzsand dauerhaft auftreten. Unter UV-
und Witterungseinfliissen sind Epoxidharze generell nicht dauerhaft farbtonstabil.

GebindegroBe: 30 kg: Komp. A: 23,7 kg 10 kg: Komp. A: 7,9 kg

Komp. B: 6,3 kg Komp. B: 2,1 kg

Fassware: Komp. A: 220 kg
Komp. B: 177 kg, 59 kg
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Lagerfahigkeit:

Vom Tag der Produktion mind. 12 Monate

Lagerbedingungen:

In original verschlossenen Gebinden trocken, kihl, aber frostfrei.

Technische Daten

Art Prifnorm Aushértung Kennwert
Dichte DIN 53 217 ca. 1,4 kg/l
Bindemittel

Shore D-Harte DIN 53 505 14 Tage/23°C 72

Druckfestigkeit EN 196-1 28 Tage/23°C 65 N/mm?

Chemische
Bestandigkeit:

Siehe Chemikalienbesténdigkeitsliste.

Thermische
Bestandigkeit:

Ohne gleichzeitige chemische oder mechanische Belastung:
Permanente Hitze bis + 50°C

Kurzzeitige Belastung max. 7d bis + 80°C

Feuchte Hitze bis + 80°C nur partiell (HeiBdampfstrahlen)

Systeme

Beschichtungs-
aufbau/

Materialverbrauch:

Verlaufbeschichtung*

Grundierung:
Sikafloor-156/-161: 0,3 — 0,5 kg/m?

Egalisierung:
Bei einer zu groBen Rauhigkeit und Unebenheit muss die Oberflache mit einer

Egalisierung oder Kratzspachtelung mit Sikafloor-156/-161 oder Sikafloor-81
EpoCem egalisiert werden (siehe auch diese Produktdatenblatter).

Verlaufsbeschichtung 1.5 — 3,0 mm:

Mischungsverhaltnis: 1 Gew.-Teil Sikafloor-264

0,7 Gew.-Teile Quarzsand F 34 (0,1 - 0,3 mm)
1,7 kg/m? Mischung je mm Schichtdicke

Verbrauch:

Verlaufsbeschichtung 1,0 mm:

Mischungsverhéltnis: 1 Gew.-Teil Sikafloor-264

0,4 Gew.-Teile Sikafloor-Filler 1

1,6 kg/m? Mischung je mm Schichtdicke

Verbrauch:

Einstreubelag ca. 4 mm*

Grundierung:
Sikafloor-156/-161: 0,3 — 0,5 kg/m?

Basisschicht:
2,0 kg/m? Sikafloor-264
1,4 kg/m? Quarzsand F 34 (0,1 - 0,4 mm)

Abstreuung:
Ca. 6 kg/m? Quarzsand 0,4 — 0,7 mm

Kopfversiegelung:
Ca. 0,7 kg/m? Sikafloor-264

*Alle Werte wurden mit Quarzsand F 34 der Firma Quarzwerke
Frechen bei einer Material- und Untergrundtemperatur von 20°C
ermittelt. Andere Sandtypen beeinflussen die Produkteigenschaften,
wie z.B. Fiillgrad, Entliiftungsverhalten, Verlauf, Optik und Verbrauch.
Geringere Temperaturen setzen Fiillgrad, Entliiftungsverhalten und
Verlauf herab.
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Strukturbeschichtung
Grundierung: 0,3 - 0,5 kg/m? Sikafloor-156/-161

Beschichtung:

1. Arbeitsgang: 0,4 — 0,5 kg/m? Sikafloor-264

2. Arbeitsgang: 0,5 — 0,7 kg/m? Sikafloor-264 thixotropiert mit ca. 1,5 -2 %
Stellmittel T.

Versiegelung
Grundierung: 0,3 — 0,5 kg/m? Sikafloor-156/-161

Versiegelung: 2 x Sikafloor-264, jeweils 0,25 — 0,3 kg/m?

Hinweise zu Strukturbeschichtung und Versiegelung

Die Grundierung muB einen durchgehend dichten geschlossenen Harzfilm bilden.
Bei geringer Beanspruchung und normal saugenden Untergriinden kann die
Grundierung mit Sikafloor-156/-161 entfallen. Zur Optimierung der Deckféhigkeit
bei rauhen Flachen kann Sikafloor-264 mit bis zu 0,5 % Stellmittel T thixotropiert
werden.

Bei hellen Bunttonen (z. B. Gelb, Orange) ist flr ein gutes Deckvermdgen der

1. Arbeitsgang in weiBB empfehlenswert.

Unebenheiten des Untergrundes und Schmutzeintrage kénnen durch dinne
Versiegelungen nicht kaschiert werden.

0S-System OS 8 nach DIN V 18026

Schichtdicke 2,5 mm
Sika CarDeck Systeme | Sika CarDeck Static Sika CarDeck Static E
Grundier- Sikafloor-156 verfullt Sikafloor-161 verfullt
Kratzspachtelun mit Quarzsand 1:1 mit 50% Quarzsand

P 9 GEBA (Fa. Dorfner) 0,1-0,4 mm
Absandung Quarzsand 0,3 - 0,8 mm im Uberschuss
Versiegelung Sikafloor-264

Achtung! Bei Ausfiihrung nach Rili-SIB (2001) sind die entsprechen-
den AbP zu beachten. Nach DIN V 18026 die Angaben zur Ausfiihrung.
Je nach Umgebungstemperatur kann der Verbrauch variieren. Bei Temperaturen
kleiner 15°C muss mit einem héheren Materialverbrauch gerechnet werden.

Untergrund-
beschaffenheit:

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein (Druckfestigkeit mind.

25 N/mm?). Die Oberflache muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und

oOlfrei und frei von losen und absandenden Teilen sein. Grundierung und
Egalisierung je nach Art des Untergrundes. Die Abrei3festigkeit darf 1,5 N/mm?
nicht unterschreiten. Die Vertraglichkeit mit Altbeschichtungen ist zu prtfen.
Dichte Oberflachen aus Hartstoffen sowie mit Nachbehandlungsmitteln,
Verflussigern und anderen chemischen Zusatzen hergestellte Oberflachen kénnen
bei unzureichender Untergrundvorbereitung die Haftung von Beschichtungs-
stoffen storen. Hier sind Probeflachen anzulegen. Das Systemdatenblatt
~Sikafloor FuBbdden, Oberflachen beurteilen, vorbereiten, grundieren” ist zu
beachten.

Vorbereitung des
Untergrundes:

Nicht ausreichend tragfahige Schichten und Verschmutzungen missen
mechanisch, z.B. durch Strahlen oder Frasen, entfernt werden.

Fehlstellen, Lécher oder Ausbriche sind mit Sika Produkten zu egalisieren.
Grundierte bzw. beschichtete Flachen von Verunreinigungen sdubern.
Losen Sand abkehren.

Verarbeitungsbedingungen

Falls die Untergrund- und Umgebungstemperatur bei Verarbeitung und
Aushértung von Epoxidharzen unter 12 °C liegt, kann es zu einer Verlangsamung
der Vernetzungsreaktion kommen. Dies kann bei zu frihem Kontakt mit Wasser —
z.B. durch Reinigung — Carbamatbildung verursachen. Diese mindert die Haftung
zu nachfolgenden Schichten und muss ggf. entfernt werden.

Untergrund- und

Minimal + 10°C

Umgebungstemperatur: Maximal + 30°C
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Untergrund- < 4 CM% bei zementgebundenen Untergriinden

feuchtigkeit: < 0,3 CM% bei Anhydritestrichen
Vor riickseitiger Feuchtigkeitseinwirkung auch wéhrend der Nutzung schiitzen.

Relative Max. 80 %

Luftfeuchtigkeit:

Taupunkt: Wahrend der Applikation und der Aushartung muB die Untergrundtemperatur
mind. + 3°C Uber der Taupunkttemperatur liegen.

Allgemeines: Vor und wahrend der Verarbeitung bis zur Aushértung von Flissigkunststoffen

ist der Umgang mit siliconhaltigen Stoffen oder anderen reaktionsstérenden
Produkten in der Umgebung zu verhindern.

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhiltnis: 79 Gew.-Teile Komp. A

21 Gew.-Teile Komp. B

Mischanweisung/
dauer:

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrihren. Die Komponenten A + B
vor der Verarbeitung im vorgeschriebenen Mischungsverhaltnis vorsichtig zusam-
mengeben. Um Spritzer oder gar ein Uberschwappen der Flissigkeiten zu verhin-
dern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen RUhrgeréat
kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. AnschlieBend die Riihrgeschwin-
digkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Nach ca.

2 Minuten die vorgesehenen Anteile Quarzsand oder Sikafloor-Filler zugeben.

Die Mischdauer betrédgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn
eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes GefaB
umfillen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben durchmischen.

Beim Mischen und Umtopfen der Produkte muss geeignete Schutzkleidung
getragen werden: z.B. dicht schlieBende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Lang-
armhemd, Arbeitshose, Gummischirze und Schutzschuhe.

Verarbeitungs
-methoden/-gerite

Das fertig gemischte Material wird streifenférmig ausgegossen und mit der
Traufel, Kauppspachtel oder Zahnrakel in der geforderten Schichtdicke gleich-
maBig verteilt.

Bei Anwendung als Verlaufsbeschichtung muss die frisch aufgezogene Schicht
mit einer Stachelwalze im Kreuzgang nachgerollt und entliiftet werden.

Bei Anwendung als Einstreubelag wird in die frische Schicht feuergetrockneter
Quarzsand volldeckend im Uberschuss eingestreut. Nach der Erhértung wird der
Uberschissige Sand abgekehrt. Vor dem Aufbringen einer Kopfversiegelung
empfiehlt es sich, die sandrauhe Oberflache kurz zu Uberschleifen. Dies ergibt ein
angenehmeres Finish und reduziert den Materialverbrauch. AnschlieBend die
Flache mit einem Industriestaubsauger reinigen.

Die Kopfversiegelung wird mit einem Gummischieber gleichmaBig aufgezogen —
und mit einer kurzflorigen Walze im Kreuzgang nachgerollit.
Strukturbeschichtung und Versiegelung werden mit einer kurzfloorigen Nylon-
walze gleichmaBig aufgerollt. Die Strukturbeschichtung im 2. Arbeitsgang auf-
gespachtelt und mit einer Strukturwalze nachgerollt.

Geriétereinigung:

Verdiinnung C
Vollstédndig ausgehartetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

Verarbeitungszeit:

+ 20°C
25 Min.

+ 30°C
15 Min.

+ 10°C
50 Min.

Umgebungstemperatur

Wartezeit zwischen
den Arbeitsgiangen/
Uberarbeitbarkeit:

+ 20°C

12 Std.
2 Tage

+ 30°C

8 Std.
24 Std.

+ 10°C

24 Std.
3 Tage

Untergrundtemperatur

min.
max.

auf Sikafloor-161 /-156
min.
max.

30 Std.
3 Tage

24 Std.
2 Tage

16 Std.
24 Std.

Sikafloor-264 kann nach mechanischem Aufrauhen, z.B. durch Kugelstrahlen, mit
sich selbst Uberarbeitet werden.
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Aushartung:

Untergrundtemperatur + 10°C + 20°C + 30°C
Begehbar 72 Std. 24 Std. 18 Std.
Leicht belastbar 6 Tage 4 Tage 2 Tage
Voll belastbar 10 Tage 7 Tage 5 Tage

Nachsatz zu:
Verarbeitungs-,
Wartezeit und
Aushartung:

Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und kdénnen bei alternativen
Umgebungsbedingungen variieren.

Wichtige Hinweise

Pflegehinweise:

FUr eine hohe, dauerhafte Oberflaichengiite und Erhalt des dekorativen Aus-
sehens ist das Aufbringen eines Pflegemittels und eine regelmaBige Pflege mit
geeigneten Reinigungsmitteln empfehlenswert. Siehe Systemdatenblatt ,Sikafloor
FuBbdden-Pflegeanleitung®. Schleifende Beanspruchungen kénnen zu einem
Verkratzen der Oberflache fuhren.

CE-Kennzeichnung
DIN EN 13813:

Die DIN EN 13813 “Estrichmdrtel und Estriche - Estrichmortel und Estrichmassen
- Eigenschaften und Anforderungen” legt Anforderungen an Estrichmortel fest,
die flr FuBbodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden.
Kunstharzbeschichtungen und -versiegelungen werden ebenfalls von dieser Norm
erfasst.

Estriche, die einen Beitrag zur Tragféhigkeit eines Bauwerks leisten, werden von
dieser Norm nicht erfasst.

Details zur CE-Kennzeichnung sind dem Datenblatt ,,Sika Produkte und Systeme
nach DIN EN 13813 zu entnehmen.

CE-Kennzeichnung
DIN EN 1504-2:

Die DIN EN 1504-2 “Produkte und Systeme fur den Schutz und die Instand-
setzung von Betontragwerken - Teil 2: ,,Oberflachenschutzsysteme fiir Beton” legt
Anforderungen fir die Oberflachenschutzverfahren ,hydrophobierende Im-
pragnierung®, ,Impragnierung“ und ,Beschichtung” fest. Werden Produkte, die
der DIN EN 1504-2 entsprechen, als Bodenbelagssysteme angewendet, die
mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind, missen sie auch die Anfor-
derungen der DIN EN 13813 erflllen.

Details zur CE-Kennzeichnung sind dem Datenblatt ,,Sika Produkte und Systeme
nach DIN EN 1504-2“ zu entnehmen.

EU-Verordnung
2004/42
(Decopaint-Richtlinie):

Der in der EU-Verordnung 2004/42 erlaubte maximale Gehalt an VOC
(Produktkategorie IIA / j Typ sb) betrégt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/I
(Limit 2010).

Der maximale Gehalt von Sikafloor-264 im gebrauchsfertigen Zustand ist

< 500 g/I VOC.
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Gefahrenhinweise:

GISCODE: RE 1

Nahere Beschreibung zum Giscode und entsprechende von Gisbau erstellte
Betriebsanweisungen erhalten Sie bei Wingis Online unter
http://www.wingis-online.de/wingisonline/

Hautkontakt mit Fliissigharzen kann zu gesundheitlichen
Beeintrachtigungen und Allergien fiihren !

Beim Umgang mit nicht ausreagierten Flissigharzen ist der direkte Hautkontakt
unbedingt zu vermeiden !

Zur Auswahl der geeigneten Schutzbekleidung empfehlen wir unsere

Infodatenblatter

- "Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen beim Umgang mit Sika
Produkten" ( Kennziffer 7511 )

- "Hinweise zum Arbeitsschutz" ( Kennziffer 7510 ),
die sie unter der Internetadresse
http://www.sika.de/home/gen-prod_sicherheit.htm erhalten kdnnen

Fir den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen,
sicherheitstechnischen, toxikologischen und dkologischen Daten den stoff-
spezifischen Sicherheitsdatenblattern zu entnehmen.

Die einschlagigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu
beachten.

In diesem Zusammenhang empfehlen wir auch die Serviceseite der BG BAU.
Z.B. fur den Umgang mit Epoxidharzen unter
http://www.gisbau.de/service/epoxi/epoxi.htm

Datenbasis: Alle technischen Daten, MaBe und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf
Labortests. Tatsdchlich gemessene Daten kénnen in der Praxis aufgrund von
Umsténden auBerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschlage fir Verarbeitung und

Sika Deutschland GmbH

Kornwestheimer Str. 107 Stuttgarter Str. 139 Rieter Tal
70439 Stuttgart 72574 Bad Urach 71665 Vaihingen/Enz
Telefon (07 11) 80 09-0 Telefon (0 71 25) 9 40-0 Telefon (0 7042) 109-0

Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahr-
ungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert
und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergriinde und
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewahrleistung eines Arbeitser-
gebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhalinis auch immer, weder
aus diesen Hinweisen, noch aus einer miindlichen Beratung begriindet werden,
es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrl&ssigkeit zur Last fallt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die
zur sachgeméBen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich
sind, Sika rechtzeitig und vollstédndig Ubermittelt hat. Der Anwender hat die
Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen Anwendungszweck zu prifen.
Anderungen der Produktsperzifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter
sind zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es qilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns ange-
fordert werden sollte, oder unter www.sika.de aktuell downgeloaded werden
kann.

Telefax (07 11) 80 09-321  Telefax (0 71 25) 9 40-321  Telefax (0 7042) 109-180 REG. NR. 39116 REG. NR. 31982
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